
Фильтрующий материал Корпус

R = рекомендуется

L =  Ограниченная устойчивость 

(рекомендуется проверить перед 

использованием)

N = не рекомендуется

T = проверить

NR = неустойчив

ND = нет данных
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Химические вещества ca nc pes ny ptu ptl pvdf rc pp gfb gfn ag pc pet ac ps pst pp

КИСЛОТЫ Уксусная к-та 5% R R R R R R R R R T R R R R N R R R

Уксусная к-та 10% N N R L R R R R R T R R R R N R R R

Уксусная к-та ледяная N N R N R R R R R N R R L NR N R R L

Борная кислота R R T L R R T T R T T R R R N R R R

Хлористоводородная к-та 6 Н. L N R N R R L N R N R R R L N R R T

Хлористоводородная к-та конц. N N R N R R R N R N R R R N N R R T

Фтористоводородная 10% N N T N R R R L R N N R T T T T T R

Фтористоводородная 35% N N T N R T R N T N N R T T T T T T

Азотная 6 Н. L R N N R L T N L N L N R R N N L T

Азотная конц. N N N N R N R N N N L N R N N N N T

Серная к-та 6 Н. L R T N R L R L L N R N R R N N N T

Серная к-та конц. N N N N R N T N N N R N N N N N N T

СПИРТЫ Амиловый спирт R N N R R R R R R R R R T T N R N R

Бензиловый спирт L R N L R R R R NR N N R NR NR R R N R

Бутиловый спирт R R R R R R R T R R R R R R R R T R

Бутилцелозольв L N T R R R T T R R R R L R T L T T

Этиловый спирт <80% R R R R R R R T R R R R R R L R L T

Этиловый спирт >80% R L R R R R R T R R R R R R L R N T

Этиленгликоль R L R R R R R R R R R R R R T R T R

Глицерин R R R R R R R R R R R R R R T R T R

Изобутиловый спирт R R T R R R R T R N N R R R R R R T

Изопропанол R L R R R R R R R R R R R R T R T T

Метанол R N R T R R R R R R R R R T R R R T

Метилцеллозольв L L T R R R R T R R R R N R T R T T

Пропанол R R T R R R R R R R R R R R T R T R

ОСНОВАНИЯ Аммония гидроксид 6Н N N R N R R R L R N R R N L R R R T

Калия гидроксид 6 Н. N N T R R R R L R N T R N N T R T T

Натрия гидроксид 6 Н. N N R N R R R L R N T R N NR T T T T

РАСТВОРИТЕЛИ Ацетон N N N R R R N R R R R R L R N N N R

Ацетонитрил N N R T R R R R R T R T NR T N N N R

Амилоуксусный эфир L N L R R R R R R N R R R R N N N L

Анилин N N R R R R T R R T T R N R T N T L

Бензол L R R T R L R R L N R R NR R N N N L

Бромоформ N R T R R R T T R R R R N R T N T T

Бутиловый эфир уксус-ной кислоты L N L R R R T R R N R R R R N N N L

Тетрахлоруглерод L R R R R L R R L N N R NR R N N N N

Целлозольв R N T R R R T R R R R R R R N N T T
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Фильтрующий материал Корпус

R = рекомендуется

L =  Ограниченная устойчивость 

(рекомендуется проверить перед 

использованием)

N = не рекомендуется

T = проверить

NR = неустойчив

ND = нет данных
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Химические вещества ca nc pes ny ptu ptl pvdf rc pp gfb gfn ag pc pet ac ps pst pp

РАСТВОРИТЕЛИ Хлороформ N R N NR R L R R L R R R N R N L N L

Хлоргексан R R T R R R T R R R R R R R N R T R

Циклогексанон N N N T R R N R R R R R L T N N N R

Диэтилацетамид N N T R R N T R N R R R NR NR N N N T

Диметилформамид N N N R R R N L R N R R NR NR N N N R

Диметилсульфоксид (ДМО) N N N R R R N R R N R T N R N N N T

Диоксан N N L R R R R R R R R R N R N N N R

Этиловый эфир L L R R R R R R R T R R R R N L N N

Этилендихлорид L L T R R R T T R R R R N R T N T T

Формальдегид L N R R R R R T R R R R R R N R N R

Фреон TF R R R R R R R T R R R R R R L R N T

Бензин R R T R R R R R R R R R R R N R N N

Гексан R R T R R R R R R L R R R R N R N T

Изопропилацетат N N T R R R N R R N R R R R N N N R

Керосин R R T R R R R R R R R R R R N N N T

Метилацетат N N T R R R R R R N R R N R N N N R

Метилэтилкетон (МЭК) N N N R R R NR R R R R R NR R N N N T

Метилизобутилке-тон N N T R R R N R R R R R NR T N N N T

Метиленхлорид N N N T R R R NR R R R R N NR N N N N

Нитробензол N N N T R R R NR R N N T N NR N N N R

Пентан R R R R R L R NR L R R R R R N R N T

Перхлорэтилен R R N R R R T R R N N R T T N L N L

Пиридин N N N T R R N R R N R R N T N N N L

Тетрагидрофуран N N N T L L N R L T L R N T N N N L

Толуол L R N R R L R R L N R R L R N N N L

Трихлорэтан L N L T R R T NR R T T R N T N N N T

Трихлорэтилен R R R T L L R R L N N R B ND N N N N

Триэталамин R L T R R R T R R R R R L R T N T T

Ксилол R R L T R L R R L R R R NR NR N N N R

ПРОЧЕЕ Хлопковое масло R R T R R R T T R L R R R T T R T R

Пероксид водорода 30% R R T R R R R R R R R R R R T R T R

Kodak KMER FTFR N N T R R R T T R N N R R R N R N T

Арахисовое масло R R T R R R T T R R R R R R T R T T

Минеральные масла T R L T R T R R T T T R R R T T T R

Кунжутное масло R R T R R R T T R R R R R R T R T T

Shipley (AS-111,340,1350) N N T R R R T T R N N R R R N R N T

Силиконовые масла R R R R R R R R R R R R R R T R T R

Скипидар R R T R R R T T R R R R R R T R T T

Waycoat 59 N N T R R R T T R N N R R R N R N T
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